ISOTELHA® COLONIAL se recomienda para obras que necesitan una diferencia
estética. Posee la resistencia y durabilidad combinadas con la estética de las

tejas coloniales convencionales.
ISOTELHA

Se fabrican en lineas totalmente automaticas y continuas, con inyeccion de

espuma dealta presién que garantiza unaislamiento uniforme, proporcionando COLON’AL

a los productos un mayor rendimiento térmico/mecanico.
rendimiento.

COLORES DISPONIBLES:
ALG U NAS APL|CAC|ON ES (OTROS COLORES BAJO CONSULTA)

. 8 RAL 8023
- Viviendas
.  Colegios RAL 1015
- lIglesias
- Salas de fiestas RAL 7016
- Negocios en general RAL 7015
VENTAJAS: ACUERDO CON LA SUPERFICIE APLICADA

+ Economia de hasta 70% en la estructura de fijacién
- Dispensa losa o cielorraso

- Confort térmico

- Mayor durabilidad

. Excelente estanqueidad

- Reaccion al fuego

CARACTERISTICAS DEL REVESTIMIENTO:

Acero galvalume prepintado

Espesor #0,43 mm (superior) #0,38 mm o #0,43 mm (inferior) (Conforme
normas ABNT-NBR 7013 y ABNT-NBR 7008), cara superior cromada con
imprimante poliéster (4 a 6 micrones), acabado de pintura de poliéster con
textura Crinkle (18 a 22 micrones) y cara inferior cromada con imprimante
poliéster (4 a 6 micrones).

DATOS QUIMICOS-FiSICOS DEL NUCLEO:

PIR AP: (Poliisocianurato)
Conductividad térmica de 0,022W/m.k, clasificacion lI-A en Instruccion Técnica
n° 10 del Cuerpo de Bomberos, segun Decreto del Estado n® 63.911.

~40mm*

= 3 5

*espessura média 1000 mm

Detalles técnicos
Espesor aislante Peso U Coef. global Ancho Tramo mdaximo Inclinacién

medio propio transm. calor ufil entre apoyos minima
(mm) (kg / m?) (w / m?.k) (mm) (mm) (%) *

Longitudes disponibles (mm) **

1750 2100 2450 2800 3150 3500 3850 4200 4550

4900 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350

* La pendiente minima recomendada es del 15% para la cobertura con longitudes de cguc de hasta 14,7 m. Demasiado a pedido.
** Longitudes en multiplos de 350 mm con un minimo de 1750 mm y un maximo de 7350 mi

Carga permmdo 80 kg / m2para 3o mcs soportes / coberturo flecha L /180

1 Keal / h.m?*C =1,163W / m?K o ITW /m?K =0.86 Kcal / h.m

Pesoy clcance conslderondo el espesor del revestimiento exferno/mterno #0.43mm / #0.43mm (Acero/Acero)

La carga del viento debe analizarse de acuerdo con cada regién.

Producido en: O Andpolis/GO O Vitdria Santo Antdo/PE O Araquari/SC @ Vdarzea Grande/MT O Cambui/MG

Ao

Intermarks

LIDAD QUE OGHESTRULUY




